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La resina y su método de 
obtención  
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La bioeconomía: una economía basada en recursos renovables
Servicio de abastecimiento del bosque: la madera y otros usos tradicionales

Objetivo:

Materiales:

Desarrollo:

El objetivo de la actividad es que los alumnos trabajen un producto concreto, 
en este caso la resina y el método de obtención de la misma.

Es necesario que haya algún árbol que pueda ser objeto de resinación en las 
proximidades de la escuela. Hay varios métodos de resinación, pero en este 
caso se seguirá el método Hughes, dado que es el más sencillo de llevar a cabo.

Para el proceso de resinación, se utilizan varias herramientas, las cuales se 
muestran  a continuación:
1. Azuela: Es la herramienta que se usa para hacer las entalladuras que 

marquen la dirección de caída de la resina hacia el pote.
2. Medialuna: Es la herramienta que se utilizará para hacer el asiento donde 

se colocará la chapa.
3. Chapa: Es el objeto que recoge la resina que baja del árbol y lo redirecciona 

hacia el pote.
4. Pote: Es el objeto donde se recoge y almacena la resina.

Video de tutorial de resinado:
• Método de  Hugues :
https://www.youtube.com/watch?v=31ybZhaRRZs
• Método de pica de corteza estimulada con ácido sulfúrico :
https://www.youtube.com/watch?v=_5m0FKYDV84

Se busca un pino en los alrededores del colegio para poder realizar el proceso 
de resinación de un árbol.

Una vez se selecciona el pino que se quiera resinar se comienza con el resinado. 
Para ello, el primer paso será descortezar el pino y abrir una entalladura en 
el árbol de unos 12 cm de ancho y 20 de alto. Una vez que se realiza esta 
operación, se procede a remarcar el asiento donde irá la chapa metálica. Para 
ello, se utilizará la herramienta denominada como medialuna y se marcara 
hasta 1 cm de profundidad en la zona baja de la entalladura. A continuación, 
se colocará la chapa en la ranura ya marcada y junto con ello se colocará el 
pote donde se almacenará la resina.

La resina cristaliza y la herida se cierra: hay que refrescarla cada 4-8 días 
arrancando nuevas astillas de la parte alta de la herida.
En una temporada de resinación,  la herida alcanza 50 cm. Al año siguiente se 
hace otra por arriba y al siguiente otra más arriba hasta llegar a 5 (o 6).
Se empieza otra cara hasta hacer 5 (o 6).

https://www.youtube.com/watch?v=31ybZhaRRZs 
https://www.youtube.com/watch?v=_5m0FKYDV84 

